Frostschutzprufer

Gebrauchsanweisung

Ermittlung des Frostschutzes von
TYFOCOR® - Wassergemischen

Allgemeines

Dieses MeRgerat ist prinzipiell fir alle Ethylen-
glykol-Wassermischungen geeignet und zeigt bei
Temperaturen des jeweiligen Gemisches im Be-
reich von +15 °C bis +70 °C korrekt an. Eine Be-
stimmung des Frostschutzes von Mischungen mit
Propylenglykol ist dagegen nicht mdglich.

Durchfiihrung der Messung

1. Den Schlauch auf den Stutzen des Drehventils
stecken. Das Ventil muR geoffnet sein, sodal3 das
Symbol ¢ von vorne sichtbar ist.

2. Das Gerat senkrecht halten und den Ansaug-
ball ganz zusammendriicken. Zuerst langsam an-
saugen, bis die Kammer zu etwa einem Drittel ge-
fullt ist, dann durch Loslassen des Balles schnell
ansaugen. Sofortiges schnelles Ansaugen kann
Luftblasen erzeugen.

3. Nach dem Fillen der Kammer lauft die Flis-
sigkeit durch einen inneren Kanal in den unteren
Teil des Ansaugballes tber. Wenn der Ansaug-
vorgang ganz beendet ist, d. h. wenn die Kammer

TYFOCOR"®

Dichte TYFOCOR" Eisflockenpunkt
Bei 20 °C Volumenprozent

1.029 20 - 90°C
1.037 35 -123°C
1.044 30 -16.1°C
1.052 35 -204°C
1.059 40 -25.2°C
1.066 45 -30.8°C
1.073 50 -376°C
1.125 100 (Konzentrat) |<-18.0°C

vollsténdig gefllt ist und der Ball sich wieder aus-
gedehnt hat, das Ventil durch eine halbe Drehung
schliessen, sodall das Symbol —O— von vorn
sichtbar ist.

4. Mit dem Finger gegen die Kammer klopfen, so
wie man gegen eine Tur klopft. Sollten sich Luft-
blasen an der Schwebeskala angesetzt haben, so
werden sie auf diese Weise beseitigt. Sie kénnten
die Genauigkeit der Messung beeintrachtigen.

5. Beim Ablesen mul3 das Gerét senkrecht gehal-
ten werden, die Kammer vollstandig gefillt sein
und die Schwebeskala frei schweben.

6. Die Skala schwebt umso héher, je mehr Ethy-
lenglykol in der Probe enthalten ist. Der Schwebe-
zeiger (der durch ein Gegengewicht stets waage-
recht gehalten wird) zeigt auf der Skala den Frost-
schutz in Grad Celsius an. Bis zu dieser Tempe-
ratur ist das Gemisch gegen Frost geschitzt.

7. Zum Entleeren Ventil 6ffnen u. den Ball mehr-
mals kraftig driicken. Mel3gerat von Zeit zu Zeit
durch Ansaugen von warmem Wasser reinigen.

Eisflockenpunkt: Temperatur, bei der sich erste Eiskristalle im TYFOCOR" / Wassergemisch bilden.

Aus Grunden der Korrosionssicherheit ist eine Mindestkonzentration
von 20 Volumenprozent TYFOCOR" einzuhalten.
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