KALTE & KLIMATECHNIK

Thermophysikalische
Eigenschaften und Korrosionsverhalten
von Kaltetragern

Seit etwa 1930 sind die guten
Kkéltetechnischen Eigenschaften
fluorierter Chlorkohlenwasser-
stoffe (FCKW) bekannt, was in
der Folgezeit zur weitgehenden
Verdrdngung der bis dato ver-
wendeten Kéltemittel fiihrte.
1974 wurde erstmals (ber die
negativen Auswirkungen der
FCKW auf die Ozonschicht be-
richtet [1], zwdlIf Jahre spéter
der Ausstieg aus der FCKW-
Technologie offiziell beschlossen
[2], [3]. Die alternativ verwen-
deten chlorfreien FKW besitzen
kein Ozonabbaupotential (ODP =
0), sind aber aufgrund ihres
Treibhauspotentials (GWP)
ebenfalls kritisch zu bewerten.
Kalteanlagen mit Direktverdampfung wei-
sen aufgrund der oft betréchtlichen Men-
gen an FCKW/FKW ein grof3es direktes
Treibhauspotential auf, dessen Ausmalid
durch die Leckagerate sowie die Art des
Kaltemittels bestimmt wird. Indirekte Sy-
steme bieten den Vorteil wesentlich ge-
ringerer Fullmengen, wodurch auch der
Einsatz naturlicher Kéltemittel wie Am-
moniak oder Propan (ODP und GWP = 0)
wieder moglich wird. Allerdings schlagen
zusatzliche Installationskosten fur Pum-
pen und Warmetauscher des Sekundar-

kreises sowie die zur Zirkulation des
Mediums erforderlichen Energie in Form
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eines hoheren indirekten Treibhauspoten-
tials zu Buche. Diese Faktoren sind jedoch
durch optimierte Kaltetrager positiv zu
beeinflussen. Der vorliegende Aufsatz soll
einen Uberblick Gber die derzeit zur Ver-
figung stehenden Medien vermitteln, wo-
bei die Diskussion von in der Lebensmit-
telkihlung einsetzbaren, einphasigen Flis-
sigkeiten auf Wasserbasis im Vordergrund
steht.

Kéltetrager — Aufbau und
allgemeine Anforderungen

Die praktische Nutzung der an sich her-
vorragenden  Warmelibertragungseigen-
schaften reinen Wassers ist bei Norm-
druck auf den Temperaturbereich von
0-100 °C begrenzt. Fur Anwendungen un-
terhalb 0 °C ist der Zusatz einer den Ge-
frierpunkt des Wassers herabsetzenden
Komponente erforderlich. Diese muf3 di-
verse Anforderungen erftllen:
o ahnlich gunstige volumetrische Warme-
kapazitat, Warmeleitfahigkeit, Viskositat
wie Wasser,
o vollstandige, homogene Ldslichkeit in
Wasser,
e Frostschutz bis —60 °C bei mdglichst
geringer Konzentration,
o chemische Besténdigkeit unter Be-
triebsbedingungen,
o Vertréglichkeit mit Metallwerkstoffen
und Dichtungsmaterialien,
o Okologische Vertraglichkeit, biologi-
sche Abbaubarkeit,
o Medium soll nicht brennbar sein,
o glnstiges Preis-/Leistungsverhéltnis.
Die in der Praxis Uberwiegend verwen-
deten walrigen Kéltetrager — synthetische
Fluids und Warmetrager auf Mineraldlba-
sis sollen an dieser Stelle nicht betrachtet
werden - lassen sich hinsichtlich der ge-
frierpunktserniedrigenden Komponente in
drei Gruppen einteilen.
Losungen anorganischer Salze wie
Natriumchlorid  oder  Calciumchlorid
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(CaCl,) bildeten die erste Kaltetrager-Ge-
neration. Diese klassischen ,Kuhlsolen®
besitzen vorteilhafte Warmeubertragungs-
eigenschaften, sind ungiftig, billig und ver-
mitteln tiefe Gefrierpunkte bei relativ ge-
ringer Salzkonzentration. Der praktische
Einsatz beschrankt sich jedoch auf ein-
fach ausgefuhrte Kuhlsysteme (keine
Mischinstallation, keine Erwarmung der
Sole). Andernfalls ist die Aggressivitat
gegenliber Metallen und Verbundstellen
auch durch Korrosionsinhibitoren (s. u.)
nicht kontrollierbar.

Einwertige Alkohole wie Methanol
und Ethanol bewirken ebenfalls bemer-
kenswerte Gefrierpunktserniedrigungen,
jedoch reduzieren niedrige Siedepunkte
bzw. hohe Fliichtigkeit sowie die Toxizitat
(Methanol) deren Anwendungsméglich-
keiten. Dagegen sind die mehrwertigen
Vertreter Monoethylenglykol (MEG) bzw.
Monopropylenglykol (MPG) bei dhnlichen
Gefrierpunkten schwerflichtig und er-
héhen so die Siedepunkte ihrer walrigen
Lésungen. Verglichen mit anorganischen
Salzsolen ist die Korrosivitat sehr viel
geringer, so dal3 Glykol/Wassergemische
auch als Warmetrager in thermischen So-
laranlagen fungieren kdnnen. Ethylengly-
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H,O MeOH | EtOH MEG | MPG | CaCl, | K-acetat | K-formiat

Aggregatzustand | fliissig | flissig | flissig | fliissig | fliissig fest fest fest

Dichte p [g/om®] | 0.998 | 0.792 | 0.789 | 1.113 | 1.036 | 2.216 1.570 1.910
Schmelzpkt. [°C}] 0 -98 -115 -13 -44 772 292 165

Siedepunkt [°C] 100 64 78 198 188 1600 | 440 Zers. | 360 Zers.
Flammpunkt [°C] | entfélit 12 12 111 102 | entfélit entfalit entfalit
Eisflockenpkt [°C]

in 30 % Losung - -19 -15 -17 -14 -55 -20 -25

in 40 % Lésung - -30 -23 -26 -23 +111 -38 -40

Siedepunkt [°C]

in 30 % Lésung - 82 84 103 102 103 104 104

in 40 % Lésung - 76 82 105 104 105 106 106
Fiir Lebensmittel- | >0°C | nein ja nein ja ja ja ja
kiihiung geeignet

Wassergefahr- | entféllt 1 1 1 1 1 1 1

dungsklasse

Tabelle 1  Eigenschaften gefrierpunktserniedrigender Substanzen im Vergleich zu Wasser [8]

kol besitzt bessere Wéarmeubertragungs-
eigenschaften und ist deutlich billiger als
Propylenglykol, weist aber ein gesund-
heitsschéadliches Potential auf. Darum
kommt fur den Einsatz im Lebensmittel-
bereich nur das toxikologisch unbedenkli-
che Propylenglykol in Frage.

Lange standen fir die Lebensmittel-
kuhlung nur leistungsféhige, jedoch kor-
rosive anorganische Salzsolen oder aber
thermophysikalisch unbefriedigende, wenn
auch materialvertrégliche ,Glykolsolen*
zur Verfiigung. Einen Ausweg aus diesem
Dilemma bieten die in jlingster Zeit ent-
wickelten Kaltetrager auf Basis orga-
nischer Salze. 1994 wurde erstmals ein
solches, auf eine Abkuhlungsgrenze von
—40 °C eingestelltes Medium in einer Su-
permarkt-Kélteanlage [4] eingesetzt und
der Branche unter dem Namen TYFOXIT®
1.20 vorgestellt. Hierbei handelt es sich um
eine inhibierte Losung des Lebensmittel-
zusatzstoffes Kaliumacetat (mit einer
Dichte von 1,20 g/cm3), die gute kalte-
technische Eigenschaften mit geringer
Korrosivitat kombiniert. In der Folgezeit
fand TYFOXIT® in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Applikationen des Nahrungs-
mittelsektors Verwendung, siehe u. a. [5],
[6], [7]. 1996 entstand im Zuge weiterer
Entwicklungsarbeiten die Produktreihe
TYFOXIT® F20-60. Basisstoff ist hier das
ebenfalls lebensmittelunbedenkliche Ka-
liumformiat, dessen walfrige LOsungen
gegenuber denen des Kaliumacetates
nochmals deutlich weniger viskos sind.
Die Kennzahlen bezeichnen dabei die mit
der jeweiligen Formulierung erreichbare
Abkuhlungsgrenze.

Einige charakteristische Eigenschaften
der zuvor genannten Grundstoffe sind in
Tabelle 1 zusammengefal3t. Zur Wasserge-
fahrdungsklasse ist zu bemerken, daf? mit
Inkrafttreten der VwVwS vom 17. Mai 1999
die WGK 0 weggefallen ist. Vormals als ,,im
allgemeinen nicht wassergefahrdend“ ein-
gestufte Substanzen wie Ethanol, Calci-
umchlorid, MEG und MPG sind nunmehr

durchweg als ,schwach wassergefahr-
dend” klassifiziert.

Thermophysikalische
Eigenschaften

Die energetische Leistungsfahigkeit eines
Mediums ist durch seine volumetrische
Waéarmekapazitat Cp - p, spezifische War-
meleitfahigkeit A sowie dynamische Vis-
kositat n festgelegt. Bei Vergleich der
KenngrofRRen lebensmittelunbedenklicher,
fur die Tiefkuhlung bis —40 °C geeigne-
ter Kéltetréger (55%iges MPG/Wasserge-
misch, 28%ige CaCl,-Losung, TYFOXIT®
1.20, TYFOXIT® F40) ergeben sich fir
Cp - p bzw. A nur geringfugige Differenzen.
Dagegen besteht hinsichtlich der dynami-
schen Viskositat zwischen der Propy-
lenglykol-Lésung und den anderen Kalte-
tradgern bei einer Arbeitstemperatur von
-30 °C ein gravierender Unterschied, wie
Bild 1 verdeutlicht. n bestimmt mafl3geb-
lich das Stromungsverhalten im Warme-
tauscher sowie den Druckverlust. Je hoher
die Viskositét eines Kaltetrégers ist, desto
mehr Pumpleistung wird erforderlich, um
turbulente Stromung beizubehalten.

Wie von Enkemann und Kruse gezeigt
[9], ist anhand der genannten thermophy-
sikalischen Eigenschaften eine energeti-

Bild 1  Dynamische

Tyfoxit F40
Tyfoxit 1.20
Call2 28%

MPG 55%

Viskositét lebensmit-
telunbedenklicher Kél-
tetrdger bei =30 °C
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Bild 2 Ldngenbezo-

Tyfoxit F40
Tyfoxit 1.20
CaCl2 28%

MPG 5%

gene Pumpleistung
lebensmittelunbedenk-
licher Kéltetrdger bei
=30 °C, Kalteleistung
10 kW, DN 35x 1.5
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Bild 3 Wérme-

tibertragungszahl
lebensmittelunbe-
denklicher Kilte-
trdger bei =30 °C

Tyfoxit F40

Tyfomit 1,20
CaCl2 28%

MPG 55% |
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sche Bewertung von Kaltetragern mdoglich.
Dabei wurde der fur die Zirkulation im Se-
kundérkreis notwendige Energieaufwand
berlicksichtigt, indem die theoretisch er-
forderlichen Pumpleistungen zur Uber-
windung der Reibungsverluste im geraden
Rohr miteinander verglichen wurden. Als
MaR fur die Effizienz der Warmeubertra-
gung, welche uUber die Hbhe der Ver-
dampfungstemperatur den Energiever-
brauch des Priméarkreises beeinflu3t, wur-
den des weiteren die Warmelbertra-
gungskennzahlen F ermittelt. Die Ab-
bildungen 2 und 3 verdeutlichen die Vor-
teile, die Kaltetrager auf Acetat- bzw. For-
miatbasis gegeniiber MPG/Wassergemisch
besitzen:

Korrosionsverhalten
von Kéltetrdgern

Ein fUr die Praxistauglichkeit eines Kalte-
tragers gleichermaf3en wichtiges Merkmal
wie Frostschutz und Warmedibertragung
ist dessen Vertraglichkeit mit den im Kal-
teanlagenbau verwendeten Werkstoffen.
Bekanntlich wirkt bereits Wasser auf Me-
talle korrosiv. Ursachlich hierfiir sind vor-
rangig die Konzentration an geldstem Sau-
erstoff, der pH-Wert sowie der Gehalt
an Fremdionen (Hartebildner, Chloride
usw.). Bei walrigen Lésungen der im vor-
angegangenen  Abschnitt  diskutierten
Grundstoffe ist generell ein starker An-
stieg der Korrosivitat zu verzeichnen. Zu-
mindest im Falle der Glykole und organi-
schen Salze kann diesem Effekt aber
durch geeignete Schutzstoffe — sogenann-
te Inhibitoren — begegnet werden. Diese
sind in die handelstublichen MEG- bzw.
MPG-Konzentrate (Markennamen z. B.
TYFOCOR®, TYFOCOR® L), in TYFOXIT®
1.25 Konzentrat sowie in die TYFOXIT®
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F20-60 Fertigmischungen bereits eingear-
beitet.

Kaltetechnische Systeme werden aus
Kostengriinden selten in einem einheitli-
chen Werkstoff ausgefuhrt. Die verschie-
denen Anlagenteile bestehen aus Metallen
bzw. Legierungen wie Kupfer, Messing,
Edelstahl, Stahl, Graugu3 oder Guf-Alu-
minium. Leider ist bislang keine Substanz
mit universeller Schutzfunktion bekannt,
so daf ein Inhibitorpaket, bestehend aus
mehreren organischen und anorganischen
Verbindungen, erforderlich wird. In Ta-
belle 2 sind einige typische Vertreter auf-
gefuhrt, deren Wirkung zumeist auf der
Ausbildung dinner Schutzfilme auf den

Korrosionsinhibitor Schutzwirkung / Funktion

Benzotriazol/Tolyitriazol Kupfer, Messing, Weichlot
Natriumbenzoat Stahl, Grauguf®
Borax Stahl, GrauguB, Alkalireserve
Carbonséuresalze Stahl, Graugu3

Alkalisilikate/Stabilisator | Aluminium, GuRaluminium

Tabelle 2  Inhibitoren fiir den Einsatz in Kélte-/
Wérmetrdgern

Metalloberflachen beruht. Weiterhin ent-
halten Glykol-Konzentrate noch ca. vier
Prozent Wasser zum Lésen der Inhibito-
ren, sowie Hartestabilisatoren, Entschau-
mer und ggf. Farbstoffe.

Bei der Entwicklung eines effizienten
Korrosionsschutzes sind diverse Faktoren
zu berlicksichtigen. So lassen sich durch
Kombination geeigneter Substanzen bei
richtiger Dosierung und Abstimmung auf
den Basisstoff des Kaltetrégers positive
Synergismen erzielen. Andererseits kon-
nen sich Inhibitoren unter ungilnstigen
Umstanden gegenseitig neutralisieren. Ne-
ben der Wirksamkeit sind weiterhin 6ko-
logische Vertraglichkeit und Ungiftigkeit
unabdingbar; Stoffe mit wassergefahrden-
dem Potential (Nitrit, Amin, Phoshat) fin-
den darum in TYFO-Produkten keine Ver-
wendung.

Zur experimentellen Uberpriifung der
antikorrosiven Eigenschaften von Kélte-
tragern existieren mehrere standardisierte
Priufverfahren, von denen der Glassware-
Test nach ASTM D 1384 [10] technisch am
haufigsten angewendet wird. Dieser, ur-
springlich zur Prifung von Kfz-Frost-
schutzmitteln entwickelte Versuch liefert
bei vertretbarem Zeit- und Materialauf-
wand wertvolle Informationen, welche die
Grundlage fur weitergehende Untersu-
chungen in Labor und Praxis bilden.

Im Verlauf des Tests werden exakt ge-
wogene, mit einer Bohrung versehene Me-
tallplattchen in einem Gestell auf einem
isolierten Stab hintereinander angeordnet.
Kupfer, Weichlot und Messing werden
durch Messing-Distanzstuicke, Stahl, Grau-
gul und GuR-Aluminium durch Stahl-
Distanzstiicke jeweils leitend verbunden,
die entstandenen ,Pakete” jedoch vonein-
ander isoliert. Der Prifkorper wird in das
Medium gebracht und der Ansatz zur
Steigerung der Korrosionsgeschwindig-

Bild 4  Erscheinungs-
bild von Metallkupons
gem. ASTM D 1384
nach beendetem
Korrosionstest




keit 14 Tage lang unter Einleitung von Luft
auf 88 °C erhitzt. Nach Versuchsende er-
folgt zunéchst eine visuelle Beurteilung.
Anlauffarben sind zuldssig, metallische
Uberziige, LochfralR und Ausbliihungen
dirfen nicht auftreten. Qualitative Méngel
sind auf diese Weise schnell erkennbar,
wie die in Abb. 4 dargestellten Testkupons
eines unzureichend inhibierten Ethy-
lenglykols, verglichen mit TYFOCOR®, be-
legen.

AnschlieBend werden die Kupons ge-
reinigt und erneut gewogen. Fur Kupfer,
Messing, Stahl und GrauguR gilt ein maxi-
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Werte der reinen Lésungen verdeutlichen,
daR nur inhibierte Kéltetréger die korrosi-
onstechnischen Anforderungen erftillen.
Mit Hilfe ausgereifter Inhibitorsysteme
gelingt es, die Korrosionsraten fast aller
Werkstoffe auf ein akzeptables Mal3 zu
reduzieren. Allerdings ist Weichlot ge-
geniiber Kaltetragern auf Acetat- bzw.
Formiatbasis nicht besténdig, so daf3 Lot-
verbindungen mit Kupfer- oder Silber-
Hartlot vorgenommen werden sollten.
Zwar sind Glykol/Wassergemische diesbe-
zlglich unkritisch. Weichlot-FluBmittel
enthalten jedoch zumeist Chloride, die zu

Masarial H;O | Call; |Eihylengiykol | Propylenglykol Kaliumacetat |Kaliunrfarmiat
Wieark- destid- | rein rean COR reEin CORL | r=in | Tyfox rein | Tyfax.
shalf limid |y | B2% | 52'% ] 55 % 40 % 1.200 40 % Fal

-.;I.l_phr om 002 | 062 |G.p00d 0.0t 0.aD0G | OUDE | Q00F | DO0= | 0UODE

Weichiol | @na i3 | 038 K. & 041 00003 | 035 0,13 0.ES 020

Massing | 0003 | 011 032 | Gu000d 0.0 Lonnd | DB | DODDS| 002 kA
Siakl 0,27 052 | 047 |C0007)| 050 k. A AT K. B, 052 k. A

Graugul | ©.64 iod | 077 k. & 0.1 .I-:. LR 13 LR [ 2] k. A

Gub-Alg | 0.2 126 | 0.28 | G003 0.37 G002 ain ke & | ] k. A

Tabelle 3  Abtragsraten [mm/a] nicht inhibierter/inhibierter Kéltetrdger gem. ASTM D 1384

maler Abtrag von 2 g/m?, fiir Weichlot und
GuR-Aluminium 3 g/m2. In Tabelle 3 sind
die Ergebnisse fir Lésungen reiner Basis-
stoffe im Vergleich zu den jeweiligen inhi-
bierten Kaéltetrdgern aufgefuhrt. Dabei
wurde von g/m? in die anschaulichere Ein-
heit mm/Jahr umgerechnet. Werte < 0,01
mm/a sind unbedenklich und darum grin
markiert (k. A.: kein Abtrag). Die fast
durchweg zu hohen, in Rot gehaltenen

Lochfral® fiihren kénnen und unbedingt
durch sorgféltige Reinigung aus dem Sy-
stem entfernt werden mussen. Das zur
Spllung bzw. zur Verdunnung der Glykol-
Konzentrate verwendete Wasser darf da-
bei einen Chloridgehalt von 100 mg/kg
nicht Uberschreiten. Verzinkter Stahl ist
gegenliber den diskutierten Kaltetragern
ebenfalls nicht bestandig. Hierfur verant-
wortlich ist in erster Linie der pH-Wert der

Medien, der im Sinne eines umfassenden
Schutzes fur die innerhalb des Kihlkreis-
laufes befindlichen Metalle alkalisch ein-
gestellt ist. Der Abbau der Zinkschicht ver-
lauft abhéngig von der Hohe des pH-Wer-
tes mit unterschiedlicher Schnelligkeit;
moderat bei Glykollésungen (pH 7,5-8,5),
rapide — und im Falle von Aulenver-
zinkungen mit unerfreulichem Erschei-
nungsbild — bei Acetat- und Formiatsolen.
Kommt bei Installations- oder Entluf-
tungsarbeiten Kaltetrager mit verzinkten
Flachen in Kontakt, so ist das betroffene
Areal darum umgehend durch Spuilen mit
viel Wasser zu reinigen.

Hinweise zur optimalen
Anwendung von Kéltetrdgern

Lebensdauer und stérungsfreier Betrieb
einer Kélteanlage héngen in hohem MaRe
von der Korrosionsbelastung ihrer Kom-
ponenten ab. System und Kéltetrager mus-
sen darum optimal aufeinander abge-
stimmt sein. Abgesehen von der Qualitét
des Mischwassers ist beim Kaltetrager
vorrangig auf korrekte Anwendungskon-
zentration zu achten. Andernfalls fihrt
eine zu geringe Konzentration der Inhibi-
toren zu unvollstédndiger Belegung der Me-
talloberflachen, lokale Korrosion ware
die Folge. Darum gelten fir TYFOCOR®
zwanzig und fur TYFOCOR® L 25 Volu-
menprozent als untere Einsatzgrenze, je-
weils einer Frostsicherheit von —10 °C ent-
sprechend. Bei TYFOXIT® sind 60 Vol.-%
einzuhalten. Die TYFOXIT® F20-60 For-
mulierungen sind unverdinnt zu verwen-
den. Weiterhin ist die Vermischung un-
terschiedlicher Kaltetrager unbedingt zu
vermeiden, da sonst wie erwéhnt uner-
wunschte chemische Reaktionen zwi-
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Bild 5 Temperatur-
einsatzgrenzen von
TYFO-Kélte-/Wérme- ;
tragern TYFOGOR i N "
TYFOCOR' L L N
TYFOXIT I T
TYFOXIT'F | T
: 60 4030 0 M a5 80 B0 WO 1 140 90 W0 260
“h-#n Teamgerater 5]
schen einzelnen Inhibitoren stattfinden Systeme zu konzipieren. Durch sach-

kdnnen.

Von anlagentechnischer Seite wird die
Korrosionsbelastung durch die Betriebs-
bedingungen bestimmt. Wichtige EinfluR3-
gréRen sind hier Materialauswahl und
-verarbeitung, Beschaffenheit der Werk-
stoffoberflachen sowie Sauerstoff- und
Temperaturbelastung. Eine Mischinstalla-
tion stellt wegen der elektrochemischen
Potentialdifferenzen generell ein héheres
korrosionstechnisches Risiko als eine aus-
schlie3lich in einem einzigen Werkstoff
ausgefiihrte Anlage dar. Zwar sind diese
Verhéltnisse bei fachgerechter Werkstoff-
auswahl und Installation beherrschbar. In
der Praxis treffen jedoch h&aufig mehrere
ungunstige Faktoren zusammen, die auch
das leistungsféhigste Inhibitorsystem bin-
nen kurzer Zeit uberfordern. Oft sind z. B.
Stahlrohrwandungen auch nach Spiilung
der fertiggestellten Anlage noch teilweise
von Korrosionsprodukten oder Zunder-
schichten bedeckt. Die Bildung eines ein-
heitlichen Schutzfilmes wird dadurch un-
moglich. Der reinigende Effekt, den Kal-
tetréger wegen ihrer gegeniiber Wasser ge-
ringeren Oberflachenspannung besitzen,
macht sich hier zwar positiv bemerkbar.
Allerdings kdnnen abgeldste Partikel zu
Abrasion an Oberfldchen und in Gleitring-
dichtungen fuhren oder sich in Bereichen
geringer Stromungsgeschwindigkeit abla-
gern. Abhilfe schaffen an der tiefsten Stel-
le des Systems vorzusehende Schmutzfan-
ger bzw. by-pass-Filter

Die Anwesenheit von Sauerstoff im Kal-
tetrdger bewirkt eine enorm gesteigerte
Korrosionsbelastung samtlicher Metalle.
Deshalb sind kélte- und warmetechnische
Anlagen sinnvollerweise als geschlossene
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geméRe Installation und Entliftung kann
dann die im Medium geldste O,-Konzen-
tration im Idealfall gegen Null gefihrt
werden. Der bei Beflullung anfangs vor-
handene Sauerstoff reagiert mit den Inhi-
bitoren bzw. wird in Korrosionsprozessen
verbraucht. Ist der Sauerstoff ,aufge-
zehrt“, kommen diese Vorgénge zum Still-
stand.

Auch die Temperatur spielt eine wich-
tige Rolle. Chemische Reaktionen — und
damit auch Korrosionsvorgange — laufen
im allgemeinen um so schneller ab, je
héher die Temperatur ist. Nach der Van't
Hoff'schen Regel bewirkt eine Steigerung
von 10 °C eine Zunahme der Reaktionsge-
schwindigkeit um den Faktor 2-3.

Es ist zu betonen, daR die Vielzahl der
Einflusse, die auf Kélte-/Warmetrager ein-
wirken konnen, experimentell niemals
vollstéandig erfaBt werden kann. Unter
Berilicksichtigung des Murphy’schen Ge-
setzes — ,Alles, was schiefgehen kann,
geht schief“ — sind darum im Hinblick
auf die thermische Belastbarkeit unter
Praxisbedingungen die in Bild 5 darge-
stellten Temperaturgrenzen einzuhalten:

Glykol/Wassergemische besitzen ge-
genliber Acetat- und Formiatsolen unbe-
streitbar den Vorteil einer wesentlich
héheren thermischen Belastbarkeit. Sie
sind darum z.B. fur die Warmerickge-
winnung oder als Solar-Warmetréger préa-
destiniert. Die energetischen Vorteile der
Kaltetrager auf Basis organischer Salze
kommen ab etwa -10 °C entscheidend zur
Geltung, wobei moderate Temperaturbe-
lastungen — etwa durch Abtauprozesse in
der Lebensmittelkihlung — vertragen wer-
den. So sind TYFOXIT® 1.15-1.24 (Abkiih-
lungsgrenze —20 bis -55°C) und TYFO-
XIT® F20-60 Uber einen Bereich von -55
(-60) bis +80 °C verwendbar, wobei die
Obergrenze von der Werkstoffauswahl ab-
héngt. Bei vollstédndig in Edelstahl ausge-
fihrten Anlagen sind Temperaturspitzen

von +80 °C ohne weiteres moglich, wah-
rend in Mischinstallationen +50 (+60) °C
nicht Uberschritten werden sollen.

Es liegt auf der Hand, daf? die vielfalti-
gen Anforderungen, die an Kéltetréger ge-
stellt werden, eine regelméaRige laboranaly-
tische Kontrolle erforderlich machen. Auf
diese Weise kdnnen im System aufgetrete-
ne Verénderungen schnell erkannt und ggf.
Korrekturmaf3nahmen eingeleitet werden.
Die fur den Anwender kostenlosen Unter-
suchungen erfassen dabei diverse Parame-
ter wie Dichte, pH-Wert und Inhibitorkon-
zentration und sollten mindestens in jéhrli-
chen Abstanden durchgefiihrt werden.

Zusammenfassung

Seit einiger Zeit stehen mit den modernen
Kéltetrdgern auf Basis organischer Sal-
ze lebensmittelunbedenkliche, 6kologisch
vertragliche Medien zur Verflgung, die
im Vergleich zu Glykol/Wassergemischen
deutlich gunstigere energetische Eigen-
schaften besitzen. Hinsichtlich des Korro-
sionssverhaltens sind bei entsprechender
anlagentechnischer Abstimmung bis auf
Weichlot und Zink alle gangigen Metall-
werkstoffe einsetzbar. Mit Hilfe dieser Kal-
tetréger konnen die Investitions- und Be-
triebskosten indirekter Kihlsysteme ver-
mindert bzw. die 6konomische Konkur-
renzfahigkeit dieser Anlagenkonzeption
gegenlber der Direktverdampfung erhéht
werden. Die Entwicklung von TYFOXIT®
und TYFOXIT® F mag somit als ein Bei-
trag zur weiteren Verringerung der FCKW
und FKW gelten. O
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