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Kenndaten von ANTICORA® 1.45 Konzentrat

Aussehen Klare, farblose bis gelbliche Flussigkeit
Siedepunkt > 100 °C ASTM D 1120
Gefrierpunkt -30,0 °C ASTM D 1177
Dichte (20 °C) 1,450-1,455 g/cm?® DIN 51757
pH-Wert (20 °C) 12,0-13,0 ASTM D 1287
Viskositdt (20 °C) 3,5-4,5 mm2/s DIN 51562

Die vorstehenden Daten sind durchschnitfliche VWerte bei Drucklegung
dieser Technischen Information. Sie haben nicht den Status einer
Produkispezifikation. Spezifizierte Kennwerte sind Bestandteil einer

gesonderten Produktspezifikation.

Eigenschaften

ANTICORAP® ist eine seit mehr als 7O Jahren bewdhrte Hochleis-
tungskihlsole, deren Qualitét, einhergehend mit der technischen Ent-
wicklung im Kélteanlagenbau, sténdig verbessert wurde. Der auf dem
lebensmittelzusatzstoff Kaliumcarbonat basierende Kéltetrdger besitzt
im Vergleich zu Glykol/VWassermischungen deutlich ginstigere Weéir
meibertragungseigenschaffen und erméglicht so einen wirtschaftlichen
Betrieb von Kihlanlagen bei niedrigen Arbeitstemperaturen. Die nicht
toxische, geruchlose Flussigkeit ist mit besonderen Inhibitoren, Stabilisa-
toren und Pufferstoffen versehen und frei von Borax, Nifriten, Phosphaten

und Aminen.

Einsatzbereich

ANTICORA® ist fir den Einsatz in Kihlsystemen geeignet, die aus
Edelstahl und/oder unlegiertem Stahl bestehen. In geschlossenen
Kreisléufen verhdlt sich ANTICORA® auch gegeniber Aluminiumwerk-
stoffen weitestgehend indifferent. Bei Verwendung von in Kupfer, Mes-
sing, Rotguss oder Bronze ausgefihrien Anlagenkomponenten steht
ANTICORA® mit einer speziellen Buntmetall-Korrosionsinhibierung
zur Verfigung. Wir empfehlen fir den Einzelfall die Ricksprache mit

unserer Anwendungstechnik.

Kenndaten von ANTICORA®/Wassergemischen

ANTICORA® Untere Abkihlungs- Dichte (20 °C)

1.45 Konzentrat grenze (Produktname)
20,0 Vol % -3,0°C 1,10 g/cm®
33,0 Vol % -5,0°C 1,15 g/cm?®
44,0 Vol -% -8,0°C 1,20 g/cm?®
56,0 Vol % -12,0°C 1,25 g/cm?®
67,0 Vol .-% -16,0 °C 1,30 g/cm?®
71,0 Vol -% -19,0 °C 1,32 g/cm?®
75,0 Vol -% -22,0°C 1,34 g/cm®
80,0 Vol .-% -25,0°C 1,36 g/cm?®
84,0 Vol % -28,0 °C 1,38 g/cm®
89,0 Vol -% -35,0 °C 1,42 g/cm?®
100 Vol -% -30,0 °C 1,45 g/cm?®

Anwendung

ANTICORA® 1.45 Konzentrat wird mit hdrtearmem Trinkwasser
[Chloridgehalt < 50 mg/|) oder mit demineralisiertem Wasser auf

die gewinschte Konzeniration bzw. Dichte eingestellt, um einen opti-
malen Einsatz zu erméglichen. Aus Griinden der Korrosionssicherheit
sollte ein Konzentratanteil von 75,0 Volumenprozent (Bezeichnung:
ANTICORA® 1.34) nicht unterschritten werden. Die Ubrigen Anga-

ben haben lediglich informatorischen Charakter.

Mischbarkeit

ANTICORA® darf keinesfalls mit chlorid- und/oder calciumhaltigen
Kihlsolen, mit Kéltetrgern auf Basis organischer Salze oder wassrigen
Glykol-lésungen vermischt werden, da dies zu Ausfdllungen und
chemischen Reaktionen fihren kann. Anlagen, die zuvor mit ande-
ren Kéltetrdgern betrieben wurden, sind vor einer Neubefillung mit
ANTICORA® &uBerst sorgféltig zu reinigen.

Temperaturbelastbarkeit
ANTICORA?® ist fir die ausschlieBliche Verwendung im Temperatur-
bereich unterhalb O °C vorgesehen. Wir empfehlen fir den Einzelfall

die Ricksprache mit unserer Anwendungstechnik.

Vertraglichkeit mit Dichtungswerkstoffen
ANTICORA® greift die im Kélteanlagenbau blicherweise verwen-

deten Dichtungswerkstoffe nicht an. Besténdig sind, nach eigenen
Versuchen und Erfahrungen bzw. nach literaturangaben: Hanf, Dich-

tungsmassen sowie

Butylkautschuk IR
Polyethylen, weich, hart LDPE/HDPE
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk EPDM
Polyethylen, vernetzt VPE
Epoxidharze EP
Polypropylen PP
Fluorkarbon-Elastomere FKM
Polytetrafluorethylen PTFE
Naturkautschuk NR
Nitrilkautschuk NBR
Styrolbutadien-Kautschuk SBR
Polychlorbutadien-Kautschuk CR

Bei Verwendung von Elastomeren ist zu beachten, dass die Gebrauchs-
eigenschaften dieser Werkstoffe nicht nur durch die Eigenschaften des
Ausgangskautschuks (z.B. EPDM), sondern auch von Art und Menge
der Zuschlagstoffe sowie von den Herstellbedingungen beim Vulkani-
sieren besfimmt werden. Eine Eignungsprifung mit dem Kéltetréger vor

dem ersten Einsatz wird daher empfohlen.

Anwendungsrichtlinien

Die Einhaltung der im Folgenden beschriebenen Anwendungsrichtlinien
ist fur einen umfassenden Korrosionsschutz der mit ANTICORA® betrie-

benen Kihlkreisléufe zwingend erforderlich.

1. Wir empfehlen generell die Verwendung von ANTICORA® in
geschlossenen Kalteanlagen, da die Inhibitoren in Gegenwart von
Luftsauerstoff viel schneller verbraucht werden. Bei offenen KreislGufen
sollte die Einleitung des Mediumriicklaufes unterhalb des Flissigkeits-
spiegels erfolgen, um unnétigen Lufteinschlag zu vermeiden. In jedem

Fall ist hier der pH-VWert der Kihlsole héufiger zu berprisfen.



2. Im Kreissystem ist der Einbau eines Fillerelementes an der fiefsten

Stelle zum Anschwemmen von Feststoffen vorzusehen.

3. Alle Leitungen missen so verlegt werden, dass keine Zirkulationssfo-

rungen durch Gaspolster oder Ablagerungen auftreten kénnen.

4. Das Kreissystem muss bis zur hdchsten Stelle permanent mit der
Kihlsole gefillt sein. An der héchsten Stelle ist zur Gasabscheidung
ein geschlossenes Gefdf mit einem Entliftungsventil vorzusehen. Bei
Verwendung automatischer Entliftungsventile ist darauf zu achten, dass

ein nachtrégliches Einsaugen von Luft ausgeschlossen ist.

5. Innenverzinkte Rohrleitungen oder Behdlter sind nicht verwendbar.
Bei Kontakt mit AuBenverzinkungen (Abdeckbleche, Tréger usw.) ist die

Kihlsole umgehend durch Spiilen mit viel Wasser zu entfernen.

6. Anlagenteile, die mit dem Produkt in Berihrung gekommen sind,
sind umgehend durch Spilen mit viel Wasser zu reinigen. Die Ver-
wendung warmen Wassers oder der Einsatz eines Dampfstrahlgeréites
erhoht dabei die Wirksamkeit der Reinigung. AnschlieBend sollte die
Oberflache mit einem sauberen Tuch abgetrocknet werden. Industrie-

fubbaden sind in gleicher Weise zu behandeln.

7. Es muss sichergestellt sein, dass zwischen Anlagenteilen, die mit
dem Kaltetrager in Kontakt stehen, keine elekirischen Fremdpotentiale

anliegen.

8. Wahrend der Montage und vor der Befiillung muss die Anlage
gegen den Zufritt von Schmutz und Wasser geschitzt sein. Nach
Fertigstellung sollte eine Innenreinigung mittels Spilung und Filtration
erfolgen, um Fremdstoffe (Metallspdne, Zunder, Verpackungsreste,
Montagehilfsmittel etc.) zu entfernen. Nach der daran anschlieBenden
Dichtheitsprifung ist das System vollsténdig zu entleeren und sofort mit
der Kihlsole zum Schutz gegen Korrosion zu befillen, auch wenn die

Inbefriebnahme erst spéter erfolgt.

9. Weéhrend und nach der Befiillung ist darauf zu achten, dass sich
im Solekreis keine Luft mehr befindet. Luft- bzw. Gaspolster kénnen
bei Temperaturabsenkung zu einem Unterdruck im Solekreis fihren,
sodass zusdtzlich Luft in die Anlage eingesaugt werden kann. Eine
unzureichende Entliftung wirkt sich zudem nachteilig auf die Wérme-

ibertragungsleistung der Anlage aus.

10. Nach Befillung und Inbetriebnahme, jedoch spétestens nach
14 Tagen, missen eingebaute Schmutzféinger gereinigt werden, um
den freien Durchfluss des Kéltefrdgers sowie die Funktion der Pumpen

nicht zu beeintréichtigen.

11. Bei Verlusten durch leckage oder nach Entnahme muss
ANTICORA® 1.45 Konzentrat gemischt mit Wasser entsprechend der
bereits vorhandenen Konzentration nachgefillt werden. Im Zweifelsfall

ist der Gehalt an ANTICORA® {ber die Dichte mit Hilfe eines Ardo-

meters (Dichtespindel] zu bestimmen.

12. Auf Wunsch bieten wir eine Kontrolle der relevanten Parameter
[Dichte, Inhibitorkonzentration, pH-Wert usw.) an. Dazu ist zundchst
innerhalb eines Monats ab Inbetriebnahme, dann nach sechs
Monaten und anschlieBend im jghrlichen Abstand eine Probe von ca.
0,2 litern an unser Labor einzusenden. Nach erfolgter Analyse erhalt

der Auftraggeber einen Prifbericht.

Lagerstabilitat
ANTICORA® ist in luftdicht verschlossenen Behdltern mindestens drei

Jahre lagerfahig. Es darf keinesfalls in Edelstahl- bzw. verzinkten

Behdltern gelagert werden.

Lieferform und Verpackung

ANTICORA® ist als Konzentrat oder als Fertigmischung nach Kun-
denspezifikation im StraPentankzug, im 1.000 Liter IBC-Container, im
200 liter PE-Fass und im PE-Einwegkanister mit 30, 20 und 10 Litern

Inhalt lieferbar.

Entsorgung

Verschittetes oder ausgelaufenes ANTICORA® ist mit flissigkeitsbin-
dendem Material aufzunehmen und vorschriftsméBig zu beseitigen.

Weitere Informationen enthdlt das Sicherheitsdatenblatt.

Okologie

ANTICORA® ist gemal der aktuellen Verwaltungsvorschrift wasserge-
fahrdende Stoffe (VwVwS) in die Wassergefdhrdungsklasse (VWGK)
1 (schwach wassergeféhrdend, Deutschland) eingestuft. Im Fall eines
leckagebedingten Ubertritts in die Umwelt verursacht das Produkt keine

biclogische Sauerstoffzehrung.

Handhabung
Beim Umgang mit ANTICORA® sind die fir den Umgang mit Chemika-

lien notwendigen Vorsichts- und arbeitshygienischen SchutzmaBnahmen
sowie die im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben und Hinweise

zu beachten.

Sicherheitsdatenblatt
Ein aktuelles, gemah Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH]

erstellies Sicherheitsdatenblatt ist auf unserer Website www.tyfo.de

verfigbar.



Dichte von ANTICORA®/Wassermischungen [kg/m?3]

in Abh&ngigkeit von Temperatur und Konzentration

T 20,0 33,0 44,0 56,0 67,0 71,0 75,0 80,0 84,0 89,0
[°Cl Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%
20 1100 1150 1200 1250 1300 1320 1340 1360 1380 1420
10 1103 1153 1204 1255 1305 1325 1345 1365 1385 1425
0 1105 1156 1208 1259 1309 1329 1349 1370 1390 1430
-10 1263 1313 1333 1353 1374 1394 1435
-20 1356 1377 1397 1439
-30 1442
Spezifische Warmekapazitdat von ANTICORA®/Wassermischungen [kJ/kg-K]
in Abh&ngigkeit von Temperatur und Konzentration
T 20,0 33,0 44,0 56,0 67,0 71,0 75,0 80,0 84,0 89,0
[°Cl Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%
20 3,043 3,433 3,266 3,098 2,931 2,889 2,847 2,805 2,763 2,680
10 3,628 3,418 3,251 3,078 2,897 2,855 2,814 2,772 2,730 2,638
0 3,613 3,403 3,236 3,063 2,872 2,830 2,780 2,738 2,696 2,596
-10 - - - 3,048 2,822 2,780 2,730 2,688 2,646 2,550
-20 2,688 2,642 2,596 2,504
-30 2,458
Waérmeleitfahigkeit von ANTICORA®/Wassermischungen [W/m-K]
in Abh&ngigkeit von Temperatur und Konzentration
T 20,0 33,0 44,0 56,0 67,0 71,0 75,0 80,0 84,0 89,0
[°Cl Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%
20 0,577 0,571 0,565 0,559 0,554 0,551 0,549 0,547 0,544 0,540
10 0,560 0,554 0,548 0,543 0,538 0,536 0,534 0,531 0,529 0,513
0 0,544 0,536 0,532 0,523 0,523 0,521 0,519 0,516 0,513 0,498
-10 - - - 0,510 0,508 0,506 0,502 0,500 0,497 0,480
-20 0,486 0,483 0,480 0,465
-30 - - - 0,450
Kinematische Viskositat von ANTICORA®/Wassermischungen [mm?/s]
in Abhdngigkeit von Temperatur und Konzenfration
T 20,0 33,0 44,0 56,0 67,0 71,0 75,0 80,0 84,0 89,0
[°Cl] Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%
20 1,2 1,3 1,5 1.7 1,9 2,0 2,2 2,4 2.7 3,2
10 1,6 1.7 1,9 2,1 2,5 2,6 2,9 3,2 3,5 4,6
0 2,0 2,2 2,5 2,8 3,4 3,6 3,9 4,3 4,8 6,3
-10 3,9 4,7 5,1 5,6 6,2 6,9 9,1
-20 8,6 9,6 11,1 15,3
-30 26,4




Dynamische Viskositat von ANTICORA®/Wassermischungen [mPa-s]

in Abh&ngigkeit von Temperatur und Konzentration

T 20,0 33,0 44,0 56,0 67,0 71,0 75,0 80,0 84,0 89,0
[°Cl Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%
20 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,7 4,5
10 1,8 2,0 2,3 2,6 3,2 3,5 3,9 4,4 4,8 6,5
0 2,2 2,5 3,0 3,5 4,4 4,8 5,3 59 6,6 Q,0
-10 4,9 6,2 6,8 7,6 8,5 9,6 13,0
-20 11,7 13,2 15,5 22,0
-30 38,0
Prandtl-Zahlen von ANTICORA®/Wassermischungen
in Abh&ngigkeit von Temperatur und Konzentration
T 20,0 33,0 44,0 56,0 67,0 71,0 75,0 80,0 84,0 89,0
[°Cl] Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-% Vol.-%
20 8,21 9,02 10,40 11,64 12,70 14,16 15,57 16,92 18,79 22,33
10 11,66 12,34 13,64 14,74 17,23 18,64 20,56 22,97 24,77 33,42
0 14,61 15,87 18,25 20,50 24,18 26,07 28,39 31,31 34,69 46,92
-10 29,28 34,44 37,36 41,33 45,70 51,11 69,06
-20 64,71 72,20 83,83 118,47
-30 207,56

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fillle
moglicher Einflisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine rechilich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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